
Szilika-bevonatok 
kialakítása szol-
gél módszerrel

Szol Gél

?

1. Prekurzor 
szol készítése

2. Bevonatképzés: 
liogél bevonat 

kialakítása

3.  Gélfilm 
szárítása, 

kondicionálása

Lépések

Kompakt vs. pórusos

A) Sav- és bázis-
katalízis

B) Lágy templát módszer

kompakt pórusos

önszerveződés

pórusok

szilika-
bevonat

Készítette: Demény Petra

szilika-részecskék

Si OR n + H2O ⟶ Si OR n−1OH + ROH

Si OR n−1OH+ Si OR n ⟶
RO n−1Si − O − Si OR n−1 + ROH

Hidrolízis:

Kondenzáció:

amfipatikus molekulák
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